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Pflasterfugenmortel

PCI Pavifix® 1K Extra

far Natur- und Betonwerksteinbelage

Anwendungsbereiche

Fur Boden.
Fir auBen.
Fir Fugenbreiten ab 3 mm.

Zum wasserdurchlassigen Verfugen von Mosaik-, Klein-, und Grof3-
pflaster ebenso wie von Plattenware aus Naturstein, Betonwerkstein, Out-
doorkeramiken und Klinker.

m Fur verfarbungsunempfindliche Naturwerksteinplatten!

B Nur zur Ausfuhrung auf wasserdurchléassigem Unterbau geeignet!

m Fur Bodenflachen im privaten Bereich mit FuRgénger- und gelegentli-
chem PKW-Verkehr wie z. B. Parkplatze, Gartenwege, Garageneinfahrten
und Terrassen.

PCI Pavifix 1K Extra eignet sich zur Verfugung von
Pflaster- und Plattenbeldgen aus Natur- und Beton-
werkstein ebenso wie fir Klinkerbeldge und schmale
Fugen ab 3 mm.

Produkteigenschaften

Schlammfahig auch zur Verfugung von Betonwerksteinpflaster und Platten geeignet.

Mit Wasser einschlammbar, dadurch satte Fugenfullung auch bei schmalen Fugen mdglich.
1-komponentig, sofort verarbeitbar.

Risse- und Schwundfrei abbindend

Wasserdurchlassig, anfallendes Wasser (z. B. Regen) wird schnell in den Untergrund abgefiihrt. Die Flachen werden nicht
vollstéandig versiegelt.
B Frost- und witterungsbestandig.
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Daten zur Verarbeitung/Technische Daten
Materialtechnologische Daten

Materialbasis gebrauchsfertige Sandmischung mit Polybutadienbindemittel

Komponenten 1-komponentig

Farbe beige, grau und anthrazit

Lagerung trocken, nicht dauerhaft tber + 30 °C lagern

Lagerféahigkeit mind. 18 Monate

Lieferform

Verpackung Art.-Nr./EAN-Prufz Farbe

25-kg-Eimer 1020/4 beige
1021/1 grau
1022/8 anthrazit

Anwendungstechnische Daten

Verarbeitungstemperatur + 5 °C bis + 30 °C (Untergrundtemperatur)
Dichte des angemischten Materials / Frischmortelrohdichte ca. 1,7 g/lcm3

Fugenbreite 3 bis 50 mm

Fugentiefe

mind. 30 mm bei Gehverkehr

mind. 40 mm bei Fahrverkehr

mind. 15 mm bei Bettung in Pavifix DM
Verbrauch

(bei 30 mm Fugentiefe und 5 mm Fugenbreite) ca. 8,5 kg/m? Mosaikpflaster (6 x 6 cm)

ca. 5 kg/mz2 Kleinpflaster (10 x 10 cm)
ca. 3,1 kg/m2 GroRpflaster (16 x 16 cm)
ca. 2 kg/mz? Plattenbeléage (30 x 30 cm)

Verarbeitungszeit ca. 45 Minuten

Begehbar nach

bei eingeschlammten Fugen ca. 30 Stunden
bei Fugen, die mit dem Gummischieber eingearbeitet wurden ca. 24 Stunden
Voll belastbar nach ca. 3 bis 7 Tage
Temperaturbestandigkeit - 20 °C bis + 60 °C

Bei + 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit. Hohere Temperaturen verkirzen, niedrigere Temperaturen verlangern die angegebenen Zeiten.

Farbtone

grau* *Druckbedingte Farbabweichung beige* anthrazit*
vorbehalten.



Technisches Merkblatt 8/25
PCI Pavifix® 1K Extra

Untergrundvorbehandlung

m Die Unterkonstruktion ist wasserdurchlassig auszufiihren!

m Der gesamte Aufbau der Pflasterung muss auf die tatsachlichen Belastungen ausgelegt sein und den Regeln der Technik
entsprechen.

= Bei maRiger Belastung kann die Verlegung in Sand, Lava oder Splitt ausgefiihrt werden; bei der Verlegung in Splitt ist auf
besonders sorgféltige Verdichtung zu achten. Pflastersteine und Platten missen zu ca. 1/3 im Splittbett eingebettet
sein, ggf. ist die Fixierung der Steine durch zusatzlichen Einsatz von Brechsand zu unterstiitzen. Generell gilt:
Fugenmortel kdnnen starke Bewegungen von Pflastersteinen und Platten nicht kompensieren.

m Bei hoherer Belastung ist in gebundener Bauweise z. B. mit drainfahigen PCI Pavifix DM zu arbeiten.

m Keramische Platten sind riickseitig mit einer geeigneten Haftbriicke zu versehen und in einen Drainmértel z.B. PCI Pavifix
DM zu betten. Die Fugenbereiche miissen nach der Verlegung drainfahig sein!

m Erforderliche Fugentiefe
— bei nicht befahrenen Flachen: mindestens 30 mm
— bei befahrenen Flachen: mindestens 40 mm
— bei keramischen Platten gebettet mit Drainmértel und Haftbriicke: mindestens 15 mm
Bei Altpflastersanierungen die Fugen durch Ausblasen auf die erforderliche Fugentiefe bringen und Verunreini-
gungen an den Steinflanken entfernen.

= Vor dem Verfugen mussen die Oberflachen der Pflaster- oder Plattenbeldge grundsatzlich solange vorgenéasst
werden, bis der Belag kein Wasser mehr aufnehmen kann. Eventuell ist mehrfaches Vornassen notwendig!
Besondere Sorgfalt ist diesbeztiglich bei rauen Oberflachen und bei hohen Aussentemperaturen notwendig.
Wahrend der Verarbeitung darf die Belagsoberflache nicht abtrocknen. Daher ist ein Zwischennassen je nach

Umgebungsbedingungen empfehlenswert.

Verarbeitung von PCI Pavifix 1K Extra

Fugen von 3 - 8 mm

1 PCI Pavifix 1K Extra auf die nasse Flache aufbringen und mit einem harten Gummischieber unter Druck in die Fugen

einarbeiten. Dabei Fugenraum so weit wie moglich fullen.

2 AnschlieBend mit einem Wasserstrahl das Fiillen der Fugen aktiv unterstiitzen. Bei besonders schmalen Fugen den

Wasserstrahl punktgenau die Fugen entlangfahren. Nachgesackte Fugen kdnnen sofort mit frischem Material nachgefullt

werden. Dabei darauf achten, dass der Fugenraum bis zum Fugenboden vollstéandig und dicht gefllt ist.

Nach dem Einbringen des Mértels in die Fugen miissen die Mortelreste auf der Steinoberflache mit einem weichen Besen

(bspw. Kokosbesen) griindlich entfernt werden. Dazu die verbleibenden Mortelreste diagonal zum Fugenverlauf

abkehren, damit ein Auskehren des Materials verhindert wird.

Fugen ab 8 mm

1 PCI Pavifix 1K Extra auf die nasse Flache aufbringen und mit einem harten Gummischieber unter Druck in die Fugen

einarbeiten. Dabei darauf achten, dass der Fugenraum bis zum Fugenboden vollstandig und dicht gefullt ist.

2 Nach dem Einbringen des Mdrtels in die Fugen missen die Mortelreste auf der Steinoberflache mit einem weichen Besen

(bspw. Kokosbesen) grindlich entfernt werden. Die verbleibenden Mértelreste diagonal zum Fugenverlauf abkehren,

damit ein Auskehren des Materials verhindert wird.

m Frisches, nicht verbrauchtes Material (keine Mortelreste) kann in das Gebinde gefillt werden und daumenbreit mit Wasser
Uberschichtet werden. Dieses Material innerhalb von max. 4 Wochen aufbrauchen. Dazu Material mit Wasser auf die

Flache aufbringen und wie oben beschrieben einarbeiten.
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Steinoberflache und Fugenflanken vor der Verfugung kréftig vornassen. Vakuumbeutel aufschneiden und frisches Material auf die nasse Belags-
oberfléache schiitten.

PCI Pavifix 1K Extra mit einem Gummischieber unter Druck in die Fugen Bei Fugen von 3 - 8 mm das Einbringen in die Fugen mit dem Wasserstrahl
einarbeiten. unterstiitzen. Bei besonders schmalen Fugen den Wasserstrahl entlang
den Fugen fiihren. Nachgesackte Fugen sofort mit frischen Material auffillen.
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Mortelreste mit einem weichen Besen vollstandig von der Belagsoberflache
enfernen.

Bitte beachten Sie

m Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

= Nicht bei Untergrundtemperaturen unter + 5 °C verarbeiten. Die gunstigste Temperatur zum Verfugen mit PCI Pavifix® 1K
Extra liegt bei + 15 °C bis + 20 °C.

m PCI Pavifix® 1K Extra ist nicht bestandig gegen Chlor. Beckenumgéange von Schwimmbecken, deren Wasser mit Chlor
oder mittels Elektrolyse aufbereitet wird, kénnen somit nicht mit PCI Pavifixe 1K Extra verfugt werden.

m Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch mit PCI Univerdiinner reinigen. Im ausgehéarteten Zustand ist nur mechani-
sches Abschaben mdglich.

H An den Kontaktstellen von PCI Pavifix® 1K Extra-Bindemittel zur Gesteinsoberflache kann es zu unterschiedlichen Farb-
wirkungen (z. B. Farbintensivierung, leichter Glanz) in Abhangigkeit der Oberflachenbeschaffenheit
kommen. Hiervon sind besonders helle und offenporige Gesteine betroffen. Diese Farbwirkung kann durch kraftiges
Vornassen der Belagsoberflache bis zur Sattigung weitgehend vermieden werden!
Sollte dennoch ein Glanzfilm entstanden sein, wittert sich dieser nach einiger Zeit ab. Aufgrund der Vielfalt von derzeit sich
auf dem Markt befindlichen Gesteinsarten ist eine allgemeingiiltige Aussage zur Farbwirkung nicht méglich.

m Bei Beldgen mit Fase ist die Fugenfillung nur bis zum unteren Rand der Fase vorzunehmen. Der Bereich der Fase darf
nicht geftillt werden, da es sonst hier zum Ausbrechen des Materials kommen kann.

m Verfugte Flachen vor Schlagregen schiitzen!

m Aufgrund von nutzungsbedingten Belastungen kann es zwischen Pflasterstein und Fugenmdértel zu Flankenabrissen
kommen.

m Bitte beachten Sie auch die Empfehlungen des Pflasterherstellers.

= Nicht fir Wege- bzw. StraRenflachen geeignet, auf denen Lastkraftwagen bzw. Busse fahren.

m Bei hoherer Belastung der Pflasterflache ist die Verfugung mit PCI Pavifixe PU erforderlich. Technische Beratung durch
PCIl-Anwendungstechnik anfordern.

= In den Hohlraumen der drainfahigen Fuge kann es bei unterlassener Unterhaltsreinigung zu einer Vergriinung der
Porenzwischenraume kommen.

m Bei Reinigung mittels Hochdruckreiniger (frihestens nach 7 Tagen) nur Flachstrahldiise verwenden. Dusenabstand
zum Untergrund mind. 20 cm. Keine Kehrmaschinen zur Reinigung verwenden.

m PCI Pavifix® 1K Extra weist wahrend der Aushartung bzw. nach Nassbelastung einen wahrnehmbaren Eigengeruch auf.



